Identification et quantification de stabilisant UV dans des granulés d’ABS
par Extraction/GCMS

. 7 Léchantillon est généralement broyé (ou cryobroyé) puis une extraction Solide/Liquide permet de faire migrer
o A les composés organiques solubles de la matrice polymérique vers I'extrait. Cet extrait est ensuite analysé par
GCMS (vaporisation, séparation dans la colonne chromatographique, puis détection par spectrométrie de
masse) avec l'obtention d’un chromatogramme ou chaque pic correspond a un composé organique qui est

identifié grace a son spectre de masse. L'aire de chaque pic est proportionnelle a la masse de composé dans
I ’échantillon, ce qui permet d’en déterminer la teneur exacte.
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